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Stem, dnia 25 kwietnia 2014 .
OI-TBS/40/2014

Pytanie I

Dotyczy: postepowania przetargcowego na . Wykonanie dojazdu i miejsc parkingowych prz

ul. Zurawie] w Sremie”

W zwigzku z pytaniem jednego z Oferentéw o tresci:

1. Czy zakres zamdwienia obejmuje wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami
postojowymi, czy tylko miejsca postojowe?

Odpowiedz:

Zakres zamowienia nie obejmuje utwardzenia drogi dojazdowej kostka brukowa,
natomiast obejmuje pozostale prace zgodnie z przedmiarem.

2. Czy zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie $mietnikow? Jesli tak, to prosimy
o uzupelnienie dokumentacji o projekt.

Odpowiedz:

Zakres zamowienia nie obejmuje wykonania $mietnikow.

3. Prosimy o potwierdzenie warstw konstrukcyjnych drogi dojazdowej. Jesli droga bedzie
uzytkowana przez cigzkie samochody np. do wywozu $mieci to naszym zdaniem s one
niewystarczajace.

Odpowiedz:

Po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne, pozostawione w podlozu grunty
nalezy dogesci¢ 1 na tak przygotowanym podlozu nalezy ulozy¢ warstwy (piasku
sredniego) wzmacniajace istniejace podloze gruntowe tak aby doprowadzi¢ je do grupy
nosnosci podloza G1. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniccia wskaznika
zageszezenia nie mniejszego od I = 1,0. Na warstwie nalezy uzyska¢ wtérny modul
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odksztalcenia minimum 100 MPa. W przypadku trudno$ci z uzyskaniem wymaganej
warto$ci E2 na powierzchni koryta roboét ziemnych, nalezy wykona¢ wzmocnienie
istniejacego  podloza gruntowego, np. poprzez ulozenie warstwy 2z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa i grubosci 15 cm. Nosnos¢ podioza nalezy
kontrolowa¢ na biezaco pomiarami plyta sztywna — zgodnie z norma PN-§-02205:1998.
Nastepnie ulozy¢ konstrukcje zasadnicza.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych w podlozu na grunty organiczne

nalezy je wymieni¢ zastgpujac piaskami srednimi, uktadajac i zgeszczajac warstwami.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drég dojazdowych, miejsc postojowych

warstwa Scieralna: Kostka betonowa w kolorze szarym gr 8 cm na 1lcm
podsypce piaskowo cementowej gr 3 cm

podbudowa zasadnicza: Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o 15cm
Rm = 5,0MPa

warstwa mrogoochronna piasku sredniego 15cm

GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI = 41cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci: dla KR1 1 G3 Hyym=0,50x0,8m=40cm =

41 Cm:Hproj

Podbudowe z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa nalezy wykona¢ zgonie

z zakaczona Specyfikacja Techniczna.
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